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Abdichtungssystem zur Fugenabdichtung zwischen Fenster und
Baukorper

LAIBUNGSPROFIL AKKORDEON ohne
Gewebe, raumseitig oben und seitlich

@ LAIBUNGSPROFIL AKKORDEON mit
Gewebe fur WDVS, aullen oben und seitlich

Abdichtung: @

Mauerwerk aus Kalksandstein raumseitig verputzt und aufl3en-
liegendem Warmedammverbundsystem (WDVS) 120 mm.
Kunststofffenster mit Stahlarmierung (im Blendrahmen C-Profil,
s =2,0 mm).

Befestigung zum Baukorper umlaufend mit Maueranker. Befes-
tigungsabstande < 700 mm.

Abdichtung raumseitig mit LAIBUNGSPROFIL AKKORDEON
ohne Gewebe, aulRen mit LAIBUNGSPROFIL AKKORDEON mit
Gewebe, Verarbeitung nach den Vorgaben des Auftraggebers.

Raumseitig luftdichter und aulienseitig schlagregendichter Fu-
genabschluss im seitlichen und oberen Leibungsbereich zwi-
schen Leibungsputz bzw. WDVS und Fenster bzw. Fenstertliren
aus weilRen PVC-Hohlkammerprofilen mit gleichwertiger Aus-
fiihrung, wie oben beschrieben.

Die untere Anschlussausbildung, bestehend aus einer Alu-
Fensterbank des WDVS-Herstellers aufen und einem Fugen-
dichtband innen war nicht Bestandteil der Bauteilprifung.

Ergebnisse *)

Luftdurchlassigkeit bis zu + 1000 Pa,

3 2/3
im Neuzustand a<0,1m*(m h daPa™)

Schlagregendichtheit bis 600 Pa,

im Neuzustand kein Wassereintritt

Luftdurchlassigkeit bis zu + 1000 Pa,
nach simulierten Kurzzeitbelastungen
(Temperatur, Wind, Nutzung)

a < 0,1 m¥(m h daPa®?)

Schlagregendichtheit bis 600 Pa,
nach simulierten Kurzzeitbelastungen
(Temperatur, Wind, Nutzung)

kein Wassereintritt

*) Einzelergebnisse siehe Priifbericht Abschnitt 3
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1 Gegenstand
1.1 Probekdrperbeschreibung

Der Probekorper besteht aus einem ca. 1800 mm x 2300 mm grof3en Stahlrahmen, der mit
Kalksandsteinen ausgemauert ist und eine Fensterdffnung mit stumpfer Leibung von ca.
1260 mm x 1540 mm besitzt. In der Mauerdffnung ist ein einfligeliges Drehkippfenster mit
den Abmessungen 1230 mm x 1510 mm eingebaut. Weitere Details sind in der Tabelle 1
aufgelistet.

Tabelle 1  Probekoérperbeschreibung

Wandaufbau Kalksandstein mit 240 mm Wanddicke, Fenster6ffnung mit stumpfer Lei-
bung, raumseitig verputzt mit Kalk-Gips-Putz, auRenseitig Warmedamm-
verbundsystem (WDVS mit EPS-Hartschaumplatten, Schwenk System PS),
120 mm, mit Didnnschichtputz und Anstrich.

Fenster Kunststofffenster aus weilten PVC-Hohlkammerprofilen (Mehrkammersys-
tem) mit Drehkipp-Beschlag und Mehrscheiben-Isolierverglasung im Auf-
bau 4/16/4. Unten aufgeklipstes Fensterbankanschlussprofil.

Flugel- und Blendrahmen mit Stahlprofilen verstarkt, im Blendrahmen aus-
gefuhrt mit einem C-Profil (s = 2,0 mm), stumpf geschnitten, Lange bis ca.
50 mm vor der Innenecke der Rahmengehrung.

Blendrahmennuten in den unteren Ecken, innen und auf3en, auf ca. 5 cm
Lange mit elastischem Dichtstoff verschlossen.

Anschlussausbildung Einbaulage buindig mit AuRenkante Kalksandsteinwand. WDVS ca. 50 mm
gegeniiber der KS-Wand Uberstehend.

Befestigung, Umlaufend mit Maueranker (Eindrehanker), Befestigung zum Mauerwerk
Lastabtragung mit Schraube und Dlbel (je 2mal). Einschraubtiefe im Untergrund ca.

60 mm. Befestigungsabstande < 700 mm. Abstand aus den Blendrahmen-
innenecken jeweils ca. 120 mm. Unten und oben ein Befestigungspunkt
mittig. Tragklotze aus Hartholz.

Fugenfillung Ohne Fugendammung.

Anschluss innen Zwischen Blendrahmen und Leibungsputz mit LAIBUNGSPROFIL AK-
KORDEON ohne Gewebe, bestehend aus PVC-Leiste mit anextrudiertem
elastischen Faltenprofil aus TPE mit Selbstklebung auf Acrylatbasis, nach
grindlicher Reinigung der Haftflachen mit handelsiblichem Kunststoffreini-
ger auf den Blendrahmen aufgeklebt und gleichmaRig angedruckt. Leisten
in den Ecken stumpf gestoRen. Stof3fuge mit elastischem Dichtstoff ge-
schlossen.

Im Briistungsbereich Fugendichtband zwischen Fensterbankanschlusspro-
fil und Mauerbristung, seitlich an der Leibung hochgezogen, Fuge zwi-
schen Fugendichtband und LAIBUNGSPROFIL AKKORDEON mit elasti-
schem Dichtstoff geschlossen.

Anschluss aulien Zwischen Blendrahmen und WDVS mit LAIBUNGSPROFIL AKKORDEON
mit Gewebe, bestehend aus PVC-Leiste mit anextrudiertem elastischen
Faltenprofil aus TPE mit Selbstklebung auf Acrylatbasis und angeklebtem
Gewebestreifen. Nach grindlicher Reinigung der Haftflachen mit handels-
Ublichem Kunststoffreiniger auf den Blendrahmen aufgeklebt und gleich-
mafig angedriickt. Leisten in den Ecken stumpf gestoRen. Stol3fugen und
Schattennute der Blendrahmengehrung mit elastischem Dichtstoff ge-
schlossen.

Im Brustungsbereich Alu-Systemfensterbank des WDVS-Herstellers, Aus-
ladung 165 mm, mit Haltern unter der Fensterbank zusatzlich befestigt. Mit
Dichtprofil an das Fensterbankanschlussprofil und vorkomprimierten Dich-
tungsbandern an das WDVS angeschlossen.
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Die Anschlussfugenausbildung sowie die Ausfliihrung des WDVS erfolgte durch den Auftrag-
geber bzw. den WDVS-Hersteller.

Die Beschreibung basiert auf der Uberpriifung des Probekdrpers im ift Rosenheim. Artikel-
bezeichnungen/-nummern sowie Materialangaben sind Angaben des Auftraggebers.

1.2 Probekorperdarstellung

Die konstruktiven Details wurden ausschlie3lich hinsichtlich der nachzuweisenden Merkmale
Uberpruft. Fotos wurden im ift wahrend der Prifung erstellt.

Bild 1 Probekdrperansicht von der Raumseite
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Bild 2 LAIBUNGSPROFIL AKKORDEON mit Gewebe

Details bezuglich der Anschlussausbildung sind in der Bilddokumentation im Anhang in Ab-
schnitt 4 enthalten.

2 Durchfiihrung
2.1 Probennahme

Die Auswahl der Proben (Fugenmaterialien) erfolgte durch den Auftraggeber
Anlieferung 15. Juni 2005

Ausfuhrung Der Mauerrahmen und das Setzen des Fensters in der Leibung
wurde im ift vorbereitet. Die Anschlussfugenausbildung wurde
durch den Auftraggeber am 23. Juni 2004 ausgefiihrt.

2.2 Priifmittel

Fensterprifstand Geratenummer: 22200

23 Prufdurchfiihrung

Datum/Zeitraum 22. Juli 2005 bis 21. September 2005
Prufer Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Jehl
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24 Priiffolge

2.41 Prufung der Schlagregendichtheit im Neuzustand

Nach einer ausreichenden Trocknungs- bzw. Aushartephase der eingesetzten Materialien
(mindestens 3 Wochen) wird die Schlagregendichtheit ohne den raumseitigen Anschluss ge-
pruft, um einen evtl. Wassereintritt in der Bauteilfuge erkennen zu kénnen.

Zur Prifung der Schlagregendichtheit von Anschlussfugen sind keine speziellen Normen be-
kannt. Die Prafung wird daher in Anlehnung an DIN EN 1027 bis zu einer Prufdruckdifferenz
von 600 Pa bei einer Wassermenge von ca. 2 I/(min m?) durchgefiihrt (Abbildung 1).

Ap in Pa
A
600 —

450 -

300
250
200
150
1700

50

I l l l T T T I
156 20 25 30 35 40 45 50 Zeitin min

Abbildung 1  Darstellung der Druckstufen und des zeitlichen Verlaufes

2.4.2 Priufung der Luftdurchlassigkeit im Neuzustand

Die Prufung der Luftdurchlassigkeit wird nach dem Erstellen des inneren Anschlusses und
ausreichender Trocknungs- bzw. Aushartephase der eingesetzten Materialien (mindestens 3
Wochen) durchgefiihrt.

Die Luftdurchlassigkeit des inneren Abdichtungssystems wird gemal® DIN EN 12114 bei
Uber- und Unterdruck stufenweise bis zu einer maximalen Prifdruckdifferenz von 1000 Pa
gepruft (Abbildung 2).

A 3
dp|>3s
ﬁ -

Apmax 1000 Pa

P min

Zeit

VvV +——

Abbildung 2  Priifung Luftdurchlassigkeit bei Uber- und Unterdruck
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Uber ortliche Offnungen im Bereich der AuRenleibung in Form von eingesetzten
Schlauchstiicken bleibt die Luftdurchlassigkeit des aufleren Abdichtungssystems unbertick-
sichtigt. Weiterhin werden die Fugen zwischen Flugel und Blendrahmen sowie die Fugen an
den Glashalteleisten abgedichtet. Undichtigkeiten am Wandsystem werden durch eine Ver-
gleichsmessung bertcksichtigt. Ermittelt wird somit nur der Luftdurchgang der inneren An-
schlussfuge unabhangig von Undichtigkeiten am Fenster und Aulenwandsystem.

2.4.3 Temperatur-Wechselbelastung

Der Probekorper wird von der Aulenseite mit einer Temperatur-Wechselbelastung, wie in
Abbildung 3 schematisch dargestellt, Gber 10 Zyklen beaufschlagt. Wahrend der Belastung
wirkt auf der Innenseite des Probekorpers das Raumklima.

C A 7 Std. 3 Std. 14 Std.
Lufttemperatur Konditionierphase
AuBenseite
(+60 £ 3) °C
0 -—
\ . Zeit in Std.
Raumtemperatur Lufttemperatur AuBenseite (-15 £ 3)°C

Abbildung 3 Darstellung der Temperatur-Wechselbelastung fir einen Zyklus

Wahrend und nach den Belastungen wird das Anschlusssystem auf visuell sichtbare Veran-
derungen untersucht und es werden die maximal auftretenden Verformungen im Bereich der
Blendrahmenecken, senkrecht zur Fensterebene aufgezeichnet.

244 Simulierte Nutzung, Dauerfunktion

Simulierte Nutzung durch 10.000 Beschlagsbetatigungen in Anlehnung an DIN EN 1191. Der
Fligel wird dabei 10.000-mal in die Kippstellung gebracht, geschlossen, in Drehstellung ge-
offnet, geschlossen.

Wahrend und nach den Belastungen wird die Anschlussfuge visuell auf erkennbare Verande-
rungen untersucht.

2.4.5 Windbelastung als Druck-Sog-Wechsellast

Die Windbelastung wird als Druck-Sog-Wechselbelastung in Anlehnung an DIN EN 12211
mit 200 Zyklen von = 1000 Pa, wie in Abbildung 4 schematisch dargestellt, auf den Probe-
kérper aufgebracht.
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A 7+3s
Zp 7+3s

+1000 Pa

200 Zyklen

Zeit

-1000 Pa

1 Zyklus

Abbildung 4 Darstellung der Druck-Sog-Wechsellast

Wahrend und nach den Belastungen wird das Anschlusssystem auf visuell sichtbare Veran-
derungen untersucht und es werden die maximal auftretenden Verformungen im Bereich der
Blendrahmenecken, senkrecht zur Fensterebene aufgezeichnet.

2.4.6 Prifung der Luftdurchlassigkeit nach simulierten Kurzzeitbelastungen

Die Priifung wird analog dem unter Punkt 2.4.2 beschriebenen Verfahren durchgefihrt.

2.4.7 Prufung der Schlagregendichtheit nach simulierten Kurzzeitbelastungen

Die Prifung wird analog dem unter 2.4.1 beschriebenen Verfahren durchgefuhrt, wobei zu-
vor die raumseitigen Leibungen gedffnet werden.

2.4.8 AbschlieRende visuelle Uberpriifung

Nach Abschluss der Prifungen werden die Anschlussbereiche gedffnet und auf mégliche
Veranderungen visuell untersucht.
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3 Einzelergebnisse

31 Prifung der Schlagregendichtheit im Neuzustand

Bei der Uberpriifung der Schlagregendichtheit des duReren Anschlusses war bei einer Priif-
druckdifferenz

bis 600 Pa kein Wassereintritt

Uber den zu untersuchenden Anschlussbereich zu beobachten.

3.2 Priifung der Luftdurchlassigkeit im Neuzustand

Die Luftdurchlassigkeit wurde bei Uber- und Unterdruck bis zu einer Druckdifferenz von
1000 Pa geprift. Die aus den Messergebnissen abgeleitete, auf die Anschlussfugenlange
bezogene Luftdurchlassigkeit betrug bei Uber- und Unterdruck

a < 0,1 m¥(m h daPa ??)

fir den zu untersuchenden Anschlussbereich.

3.3 Temperatur-Wechselbelastung

Wahrend und nach der Temperatur-Wechselbelastung (+ 60 °C / - 15 °C) mit 10 Zyklen
konnte visuell

keine Veranderung
im Bereich der zu untersuchenden Anschlussfugen festgestellt werden.

Es wurden folgende, maximale Verformungen senkrecht zur Fensterebene im Bereich der
Blendrahmenecken festgestellt:

Tabelle 2 Festgestellte Verformungen
AulRentemperatur Verformung im Bereich der Ecken in mm
Vorzeichenregelung: + zur Aul3enseite, - zur Raumseite
links oben rechts oben links unten rechts unten
+60°C -0,3 -0,5 -0,1 -0,1
-15°C +04 +0,1 +0,5 +0,1
Gesamt 0,7 0,6 0,6 0,2

34 Simulierte Nutzung, Dauerfunktion

Wahrend und nach der simulierten Nutzung mit 10.000 Bedienzyklen (kippen — schlief3en -
drehen — schlieRen) konnte visuell

keine Veranderung

im zu untersuchenden Anschlussfugenbereich festgestellt werden.
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3.5 Windbelastung als Druck-Sog-Wechsellast

Wahrend und nach der Druck-Sog-Wechsellast (x 1000 Pa) mit 200 Zyklen konnte visuell
keine Veranderung
im zu untersuchenden Anschlussfugenbereich beobachtet werden.

Es wurden folgende, maximale Verformungen senkrecht zur Fensterebene im Bereich der
Blendrahmenecken festgestellt:

Tabelle 3 Festgestellte Verformungen
Differenzdruck Verformung im Bereich der Ecken in mm
Vorzeichenregelung: + zur Auf3enseite, - zur Raumseite
links oben rechts oben links unten rechts unten
- 1000 Pa -0,3 -0,3 -0,3 -0,2
+ 1000 Pa +0,2 0,0 +0,2 +0,4
Gesamt 0,5 0,3 0,5 0,6

3.6 Prifung der Luftdurchldssigkeit nach simulierten Kurzzeitbelastungen

Die Luftdurchldssigkeit wurde nach den simulierten Kurzzeitbelastungen erneut bei Uber-
und Unterdruck bis zu einer Druckdifferenz von 1000 Pa geprift. Die resultierenden Mess-
werte sowie die ermittelte 1angenbezogene Luftdurchlassigkeit sind in Tabelle 4 erfasst und
in den Diagrammen 1 und 2 fiir Uber- und Unterdruck grafisch dargestellt.

Tabelle 4 Messwerte und ermittelte langenbezogene Luftdurchlassigkeit bei Uber- und Unterdruck

Fugenlédnge | 4,12 m

Druckstufen Pa 50 73 106 154 224 325 473 688 1000

Druck m*h*) | 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,7 0,9 1,1
m?*hm | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,70 | 0,12 0,12 0,17 0,22 0,27

Sog m*h *) | 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 0,7 0,7 0,8 1,1
m*hm | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,70 | 0,15 0,17 0,17 0,19 0,27

*) die Messgenauigkeit der Prifanordnung betragt 0,1 m3/h.
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Die aus den Messergebnissen abgeleitete, auf die Fugenlange bezogene Luftdurchlassigkeit
betrug bei Uber- und Unterdruck

a < 0,1 m¥(m h daPa 2?)

fur den zu untersuchenden Anschlussbereich.

3.7 Priifung der Schlagregendichtheit nach simulierten Kurzzeitbelastungen

Bei der Wiederholung der Prifung der Schlagregendichtheit des duReren Anschlusses nach
simulierten Kurzzeitbelastungen war bei einer Prifdruckdifferenz

bis 600 Pa kein Wassereintritt

Uber den zu untersuchenden Anschlussfugenbereich zu beobachten.

3.8  AbschlieRende visuelle Uberpriifung

Nach den durchgefiihrten Prifungen wurde der Anschlussbereich gedéffnet, das Fenster aus-
gebaut und dabei visuell auf Veradnderungen oder Abldsungen untersucht. Dabei waren

keine Veranderungen

festzustellen.
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Zusammenfassung

Aufgrund der ermittelten Ergebnisse vor und nach der simulierten Kurzzeitbelastung kann
ausgesagt werden, dass

das Abdichtungssystem zwischen Fenster und Baukoérper bestehend aus

« dem LAIBUNGSPROFIL AKKORDEON ohne Gewebe im seitlichen und oberen
Bereich (Raumseitige Abdichtung)

* dem LAIBUNGSPROFIL AKKORDEON mit Gewebe fiir WDVS im seitlichen und
oberen Bereich (AuBenseitige Abdichtung)

in Verbindung mit einer geeigneten Abdichtung im Bristungsbereich und bei gegebener
Ausfihrung bezlglich der Maueréffnung, der Fensterkonstruktion und der Anschluss-
ausbildung und Befestigung zum Baukorper (siehe detaillierte Beschreibung in Tabelle

1)

» die Anforderungen an die Luftdichtheit von Bauteilanschlussfugen nach
DIN 4108, Teil 2 mit a < 0,1 m*/ (m h daPa ?°) erfiillt,

» die Anforderungen an die Schlagregendichtheit bis 600 Pa erfiilit.

durch die simulierte Alterung mit Kurzzeitbelastungen keine Beeintrachtigung der Luft-
dichtheit des raumseitigen Anschlusses und der Schlagregendichtheit des aullenseitigen
Anschlusses festzustellen war.

Vorraussetzung fir die Erfiillung der o. g. Anforderungen ist eine fachgerechte und einwand-
freie Verarbeitung der Dichtungsmaterialien, insbesondere an den Ecken und an Material-
bzw. Profiliibergangen, unter Einhaltung der Verarbeitungsvorgaben des Auftraggebers.

ift Rosenheim
22. November 2005
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4 Anhang

Bilddokumentation

Bild 1 Befestigung des Fensters zum Baukdrper mit Mauerankern.
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Bild 2 Obere Eckausbildung LAIBUNGSPROFIL AKKORDEON ohne Gewebe.
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Bild 4 Einbau und Anschluss der Alu-Fensterbank an WDVS.
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Bild 5 Oberes Eckdetail LAIBUNGSPROFIL AKKORDEON mit Gewebe (WDVS).

Bild 6 Unteres Eckdetail LAIBUNGSPROFIL AKKORDEON mit Gewebe im Ubergang zur Fenster-
bank nach Fertigstellung des WDVS.
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Bild 8 Nach Abschluss der Priffolge auliere Leibungen zur abschlieienden Untersuchung gedffnet.
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